
Mesh size

[mm]

800

630

500

400

315

200

0

Total

97,8

87,9

CumulativeFrequencyWeight

Sieve test of microparticles

[g]

100,0

37,6

10,0

2,2

0,1380

0,2569

5,4

7,3

8,5

29,0

0,1883

0,2200

0,9705

0,7486

0,0556

2,5779

Microparticles

21,2

12,7

5,4

50,2
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